
Результат тестирования брендов 

TAKEZO и DIACUT

TAKEZO DIACUT

Наименование Обработано дет., шт. Наименование Обработано дет., шт.

Фреза 48-100CR005-75-4F 163 шт.

Сверло TTW100D10 2539 шт.

Сверло TTW075D8 2739 шт.

Пластина CNMG 120408 320шт.
Пластина CNMG 

120408
260 шт.

Пластина VNMG160404 235 шт.
Пластина 

VNMG160404
120 шт.

Пластина VNMG160404 254 шт.
Пластина 

VNMG160404
207 шт.


